بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم جبتلكم صور على عمليات الدرفله على السخن والبارد 
وبعد العمليات 
عشان يتم المحاكاه بين الي احنا بندرسه والي في الواقع

اسبكم مع الصور
:: أرجو التثبيت::

هنا بيوضح العمليه بالترتيب وبالاستمرار يعني ده الي بيتم 

 INCLUDEPICTURE "http://www.hsnee.com/images/pro/rolling_mill_l.jpg" \* MERGEFORMATINET 


وده ايضا في الورق
الي هوا صفحة 8
complete mill,producing strip from slap
في الورق مشروح بالتفصيل 


الصوره دي 
هي
Hot Rolling Hazards Fact Sheet
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وده ال Rolling Mill Process

[image: image4]
ودي احد العمليات الي بتصنع ال plat
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دي بقى الي موجوده في الورق
الي هيا
ال BILLET
هي دي 
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ودي احد العمليات الي بتم على الساخن 
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دي عمليه بتم على البارد بقى 
ودي عمليت تصنيع 
Square tube, channel
[image: image8.png]



دي على البارد بردو وبتبينلك اتجاه المنتج وهو بيتصنع والدرافيل الموجوده 
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	هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 2272x1704 ومساحتها 482 كيلو بايت
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دي درفله على الساخن 
ملحوظة : المصنع ده في مصر 
((صنع بلادنا ))
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	هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 1280x960 ومساحتها 454 كيلو بايت
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دي درفله بقى على البارد
بردو نفس المصنع المصري
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	هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 612x308 ومساحتها 48 كيلو بايت


[image: image14.jpg]Example of Carbide Die Cross Section
BELL- ANGLE OR RADWS.

APPROACH ANGLE

seanme

DUNETER oL onawn 84

DAMETER
BACK ReLIEs AvGLE
"CLEANED (ron O SeleRumored)
OT ROLLED BAR TR CENTER N

COATED WITH DRAWING LUBRICANT coworamBAn
cow onaww AR
HOT ROLLED BAR HAS RoUGH BRGHT AND NG
SURFACE ANO 1 UY.OF- ROUND casoioe e GUROFROUND
RosS SECTION PROFILE
— Aot oL DRAWING DRECTION

(HOTE: 1 h ot rof b 6 e rouh tocaid o, he o compressesand atogat 1 b arond e carerne)





The Cold Drawing Process for Steel Bars and Wire
